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Flowcoat SF41 (0.35mm)

Apraksts

Izturigs, Skidinatajus nesatuross, kimiski noturigs
epoksida klajums. Klajuma iestradajot dazadas
pildvielas iesp&jams iegit neslidoSu klajuma virsmu.

Pielietojums

Noturigais, tonétais epoksida Flowcoat SF-41 gridas
klajums ir piemérots noliktavu, raZzotnu, darzenu
noliktavas, kur nepiecieSsama kimiska noturiba, gridu
parklasanai. Epoksids var tikt izmantots gridu markésanai
un apziméjumu — norazu izveido$anai uz raZzotnu gridam,
ka ari pazemes stavvietu gridas parklasanai.

PriekSrocibas

-Kimiski noturigs

-Nodilumizturigs

-Nesatur skidinatajus, bez smakas
-Padara telpu estétiski pievilcigaku
-KIadjums neveido Suves

-Higiénisks

-Viegli ieklajams

Standarta krasu katalogs -lesp&jams iegit neslidosu
-Nesatur nonilfenolus

Dzeltenpeléks 217 Béss 326 Referencu saraksts

Bentley Motor Cars (attéla), Jaguar Cars S klases
- razosanas linija, noliktavas un sausas razotnes Latvija

Gaisi peléks 222 KiegeJu sarkans 637 Klajuma sistéma

Flowcoat SF41 (2 slani)

Peléks 280 Zal$ 754

Tumsi peléks 281 Zils 466

Dzivé krasa var atSkirties no attéla redzamajam. Patiesas krasas jautajiet izplatitajam. -
Epoksida grunts

(Ja pamatné vajs
betons)

Pé&c speciala pasatijuma iespéjams izgatavot praktiski jeb kuru krasas toni.

www.flowcrete.com



Sistemas specifikacija
Produkts: Flowcoat SF41
Nobeigums: Spidigs
Biezums: 0.35 mm
Krasa:

Pamatnes sagatavosana un klajuma
izveide atbilstosi raZotaja
nosacijumiem.

Parstavis Latvija: SIA “Ritols”
Talrunis : +371 67556663

Prasibas pamatnei

Pamatné esosa betona klasei ir jabat vismaz
25 N/mm?, tai ir jabat attiritai no ellam,
netirumiem, putekliem. Pamatnes relativais
mitrums nedrikst parsniegt 75% (BS8204), ka
ariir jabat nodrosinatai grunts mitruma
hidroizolacijai. Ja to nav iespéjams nodrosinat,
tad pirms Flowcoat SF-41 izveides tiek
izmantota epoksida grunts mitram virsmam
Hydraseal DPM.

Sistema izmantotie produkti

Grunts (ja pamatne ir vaja) : Flowprime @
0.25 kg/m?

Pamatslanis: Flowcoat SF41 (blivums 1.4 kg/l)

1l.karta @ 0.25 - 0.3 kg/m?

2.karta @ 0.25 - 0.3 kg/m?
Patérini var mainities atkariba no
temperatiras un parklajamas pamatnes.
Neslidosi klajumi: Lai iegltu neslidosu virsmu
klajuma var tikt iestradatas dazada izméra
kvarca smiltis, aluminija oksids un stikla
lodites.

leklasana

Klajuma izveides darbus veic razotaja
sertificéts darbuznémeéjs atbilstosi razotaja
izstradatiem nosacijumiem. Lai uzzinatu vai
jasu valsti ir sertificéti specialisti, lidzu,
sazinieties ar Flowcrete.

Svariga piezime

Neviena epoksida sveku parklajuma sistéma
nav pilniga alifatiska (saules ietekmé nemaina
krasu), tapéc ir jarékinas, ka atkariba no saules
iedarbibas intensitates klajums dzeltés. Sads
apsvérums bitu jaievero izveloties gaisus
krasu tonus. Saules iedarbiba nekadi
neietekmé klajuma mehaniskas Tpasibas un
kimisko noturibu.

Agresivi krasojosas vielas (matu krasas,
mediciniskie dezinfekcijas lidzekli u.c.) var
atstat neiztiramus traipus uz klajuma. Lai
sanemtu papildus informaciju lGdzu sazinieties
ar Flowcrete parstavi sava valstl.

Vides ietekmes apsvérumi

Gatava sistéma ir atzita par videi un veselibai nekaitigu. llgais
kalposanas laiks un bezSuvju virsma samazina nepiecieSamibu
péc remontiem un atvieglo klajuma tirisanu un kopsanu.
letekme uz vidi un veselibu tiek kontroléta produktu razosanas
procesa un klajuma izveides laika.

Tehniska informacija

Tabula dotas vértibas ir iegltas laboratorijas apstaklos pie gaisa
temperataras 20°C relativd mitruma RH 50%.

Uguns reakcijas klase Br - s1 EN 13501-1
Nodilumizturiba Nodiluma apjoms <1 cm3 EN 13892-5
Virsmas cietiba 285 N/mm? EN 13892-6
Adhézija ar pamatni >2.5 N/mm? EN 13892-8
Triecienizturiba 10 Nm EN ISO 6272
Kapilara absorbcija& 0.001 kg/m2x h®5  EN 1062-3
Gdens caurlaidiba

Temperatlras noturiba Iztur lidz 70°C

Kimiska noturiba Sazinieties ar Flowcrete parstavi
Stipriba spiedé >80 N/mm? EN 13892-2
Stipriba liece > 60 N/mm? EN 13892-2
Stipriba liece >15 N/mm? BS 6319-7
Pretshides Tpasibas Sauss >40  nav slidens

Metode aprakstita ieks BS 7976-2
(raksturigas vértibas 4-S gumijas slaiderim)

Klajuma slidamiba var batiski mainities atkariba no ieklatas sistémas
veida, ekspluatacijas apstakliem un slodzes.

Slapjajam razotném paredzétas klajuma sistémas ar iestradatam dazada
izméra pildvielam — jautajumu gadijuma sazinieties ar raZotaja parstavi.

Atbilst BS 8204-6/FeRFA type 3.

Cietésanas atrums

10°C 20°C 30°C
Neliela slodze 48 h 16 h 12 h
Pilna slodze 72h 48 h 40 h
Galéja kimiska noturiba 12 dienas 7 dienas 7 dienas

Klajuma kopsana

Ikdienas uzkopsanai izmantot puteklu slicéju, tiramas masinas
ar rotéjosam birstém. Izmantot viegli sarmainus tirisanas
[idzek]us.

Svariga piezime

Flowcrete zimols garanté, ka produkcija ir kvalitativa un bez
brakiem, materiali tiek razoti un pardoti atbilstosi standartiem.
Standartu kopijas pieejamas péc pieprasijuma.
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