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Flowseal EPW

Standarta krasu katalogs

Dzeltenpeléks 217 Béss 326

Gaisi peléks 222

Kiegelu sarkans 637

Peléks 280 Zal$ 754

Zils 466

Tumsi peléks 281

Dzivé krasa var atskirties no attéla redzamajam. Patiesas krasas
jautajiet izplatitajam. Péc speciala pasutijuma var izgatavot
praktiski jebkuru krasas toni.

Cce

EN1504-2

Apraksts
Tonéts Gdens bazes gridas parklajums.

Pielietojums

Udens bazes epoksids Flowseal EPW ir piemérots gridas parklasanai
partikas razotnés, virtuvés, noliktavas, garazas un telpas ar nelielu
slodzi.

Prieksrocibas

. Higiénisks

. Udens tvaikus caurlaidoss
. Var klat uz mitram virsmam
. Rentabls

. Viegli uzklajams

. Uzlabo darba vides izskatu
. Nesatur skidinatajus

. Praktiski bez smakas

Referencu saraksts
KKoncertzale “Lielais dzintars”, Ventspils Olimpiskais
centrs, viesnica “Riga”.

Klajuma sistéma

Flowseal EPW 2.karta

Flowseal EPW 1.karta

Pamatne

www.flowcrete.com



Sistémas specifikacija

Produkts: Flowseal EPW

Nobeigums: spidigs vai matéts

Biezums: 0.12 mm

Krasa:

Pamatnes sagatavosana un klajuma izveide atbilstosi
razotaja nosacijumiem.

Parstavis Latvija: SIA “Ritols”

Talrunis : +371 67556663

Prasibas pamatnei

Pamatné esosa betona klasei ir jabat vismaz 25 N/mm?, tai ir
jabat attiritai no elJam, netirumiem, putekliem. Pamatnes
relativais mitrums nedrikst parsniegt 95% (BS8204), ka arTir
jabQt nodrosinatai grunts mitruma hidroizolacijai.

Sistéma izmantotie produkti
Flowseal EPW (blivums = 1.3 kg/l)
1.karta Flowseal EPW 0.15 kg/m?
2.karta Flowseal EPW 0.1 kg/m?

Papildus pievienojama tdens/epoksida attiecibas:
« Gruntg&jot ar Flowseal EPW sajauktai epoksida masai (A+B)
japievieno 20% udens.
« Klajot katru nakamo slani ar Flowseal EPW sajauktai
epoksida masai pievieno 10% udens.
Piezime: Vienreiz atSkaiditai epoksida masai ir aizliegts vélak
pievienot papildus tGdeni.

Detalizéta klajuma izveides instrukcija pieejama tikai péc
pieprasijuma.

leklasana

Klajuma izveides darbus veic razotaja sertificéts darbuznéméjs
atbilstosi raZotaja izstradatiem nosacijumiem. Lai uzzinatu vai
jusu valstT ir sertificéti specialisti, l0dzu, sazinieties ar
Flowcrete.

Svariga piezime

Neviena epoksida sveku parklajuma sistéma nav pilniga
alifatiska (saules ietekmé nemaina krasu), tapéc ir jarékinas, ka
atkariba no saules iedarbibas intensitates klajums dzeltés. Sads
apsvérums bitu jaievero izveloties gaisus krasu tonus. Saules
iedarbiba nekadi neietekmé klajuma mehaniskas ipasibas un
kimisko noturibu.

Agresivi krasojosas vielas (matu krasas, mediciniskie
dezinfekcijas I1dzek]i u.c.) var atstat neiztiramus traipus uz
klajuma. Lai sapnemtu papildus informaciju, lGdzu, sazinieties ar
Flowcrete parstavi sava valsti!

Vides ietekmes apsvérumi
Gatava sistéma ir atzita par videi un veselibai nekaitigu. llgais
kalpos$anas laiks un bezSuvju virsma samazina nepiecieSamibu

péc remontiem un atvieglo klajuma tirisanu un kopsanu.
letekme uz vidi un veselibu tiek kontroléta produktu
razosanas procesa un klajuma izveides laika.

Tehniska informacija
Tabula dotas vértibas ir iegltas laboratorijas apstaklos pie
gaisa temperatdras 20°C relativa mitruma RH 50%.

Uguns reakcija klase Bgi-s3 EN 13501-1
Triecien izturiba 6 Nm EN ISO 6272
Adhézija ar pamatni >3N/mm? EN 1542

Nodilumizturiba Svara zudums <100 mg EN ISO
5470-1

“Taber abrader” H22 ritentini, 1000 cikli, slodze 1kg
Kapilara absorbcija 0.005 kg/m2x h5 EN 1062-3
Temperatlras noturiba Iztur Iidz 70°C
ASTM:E96:90
20g/m2/mm/24h
182s Koenig cietibas tests
Sazinieties ar Flowcrete
parstavi
Slip Resistance Sauss>40  nav slidens
Metode aprakstita ieks BS 7976-2
(raksturigas vértibas 4-S gumijas slaiderim)
Klajuma slidamiba var batiski mainities atkariba no ieklatas
sistémas veida, ekspluatacijas apstakliem (slapjs vai sauss) un
slodzes.

Udens tvaiku caurlaidiba
Virsmas cietiba

Kimiska noturiba

Slapjajam raZotném paredzétas klajuma sistémas ar
iestradatam dazada izméra pildvielam — jautajumu gadijuma
sazinieties ar raZotaja parstavi.

Atbilst BS 8204-6/FeRFA type 1

Cietésanas atrums

10°C 20°C 30°C
Neliela slodze 24 h 12 h 8h
Pilna slodze 36h 24 h 16 h
Galéja kimiska 14 dienas 7 dienas 5 dienas
noturiba

Epoksida cietéSanas laiks ir 1saks, ja telpa ir zems relativais
gaisa mitrums un laba ventilacija.

Klajuma kopsana

Ikdienas uzkopsanai izmantot puteklu sticéju, tiramas masinas
ar rotéjosam birstém. Izmantot viegli sarmainus tirisanas
[idzek]us.

Svariga piezime

Flowcrete zimols garanté, ka produkcija ir kvalitativa un bez
brakiem, materiali tiek razoti un pardoti atbilstosi standartiem.
Standartu kopijas pieejamas péc pieprasijuma.
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